KLINGER

Kempchen

Firma und Anschrift

KLINGER Kempchen - 46147 Oberhausen - Im Waldteich 21

Dichtungstyp

Flachdichtung A1 RSP1S1075-i (316L / Graphit SGL)

according to

DB_13555_A1_RSP1S1075-_DIN1514-1_Rev0.xIsx

- DIN EN 13555
Dichtungsmale ego [mm] @49/92x 1,0 mm (DIN 1514-1) 2014-07
Bemerkung: Bei héheren Innendriicken wurde eine héhere Anfangsflachenpressung gewahlt!

erforderliche Mindest-Flachenpressung Qy,i, (bei Montage) Qsmin (nach Entlastung) fiir p = 10 bar bis 160 bar
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Relaxationsverhaltnis Py bei einer Prifstand-Steifigkeit von C = 500 kN/mm
Raumtemperatur Temperatur 1 [100°C] Temperatur 2 [200°C] Temperatur 3 [300°C] Temperatur 4 [400°C] Temperatur 5 [500°C]
Flachenpressung
Por Aeg, [mm] Por Aeg, [mm] Por Aeg, [mm] Por Aeg, [mm] Por Aeg. [mm] Por Aeg. [mm]
Flachenpressung 1 [ 50 MPa] 0,99 0,003 0,95 0,019 0,91 0,034 0,92 0,030 0,95 0,025
Flachenpressung 2 [ 90 MPa] 1,00 0,003 0,97 0,018 0,97 0,024 0,96 0,031 0,95 0,038
Flachenpressung 3 [ 120 MPa] 1,00 0,003 0,98 0,014 1,00 0,004 0,98 0,021 0,96 0,039
Flachenpressung 4 [ 180 MPa] 1,00 0,002 1,00 0,004
maximale Flachenpressung ohne Beschadigung Qsmax
PQR bei Qgpa. 1,00 0,002 1,00 0,003 1,00 0,001 1,00 0,011 0,96 0,039
Qurax [MPa] 220 200 160 140 120
Sekantenmodul der Dichtung bei Entlastung E¢ und Dichtungshoéhe eg
Raumtemperatur Temperatur 1 [100°C] Temperatur 2 [200°C] Temperatur 3 [300°C] Temperatur 4 [400°C] Temperatur 5 [500°C]
Flachenpressung [MPa]
Eg [MPa] eg [mm] Eg [MPa] eg [mm] Eg [MPa] eg [mm] Eg [MPa] eg [mm] Eg [MPa] eg [mm] Eg [MPa] eg [mm]
0 1,1200 1,0800 1,1000 1,1150 1,0950
1 1,1175 1,1000 1,0940 1,1050 1,0915
20 441 0,8220 580 0,7759 706 0,7615 706 0,7609 703 0,7447
30 694 0,7660 856 0,7349 804 0,7290 899 0,7351 955 0,7234
40 974 0,7365 1071 0,7088 1110 0,7042 1209 0,7105 1188 0,6989
50 1288 0,7165 1403 0,6913 1386 0,6872 15835 0,6931 1489 0,6812
60 1598 0,7017 1755 0,6784 1863 0,6748 1834 0,6800 1784 0,6679
80 2167 0,6802 2201 0,6579 2171 0,6529 2347 0,6597 2311 0,6473
100 2779 0,6655 2628 0,6437 2760 0,6406 2926 0,6459 2849 0,6335
120 3456 0,6547 3057 0,6334 3421 0,6311 3481 0,6355 3360 0,6228
140 4099 0,6465 3803 0,6263 3504 0,6220 4117 0,6279
160 4957 0,6396 3962 0,6193 4517 0,6171
180 5651 0,6344 4947 0,6139
200 6219 0,6292 4868 0,6086
220 6820 0,6245
Hinweis: Der Inhalt von grau geféarbten Zellen wurde nicht ermittelt bzw. ist nicht notig
Mittelwert 20.12.2024



